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样品来源： 客户送样

客户名称：

唐山浩昌杰环保科技发展有限
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 微谱检测（苏州）有限公司
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检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认:

样品名称：废矿物油 

样品描述：/  

样品型号：/  

其它信息：/
      

检测信息:

接样日期： 2024-11-04 

检测周期： 2024-11-04~2024-11-11 

检测要求：根据客户要求进行检测

检测依据：见检测结果页

检测结果：见检测结果页

编制：

批准：

签发日期： 2024-11-11 
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样品描述

样品序号 样品名称 样品编号 描述

001 废矿物油 2411000698-1 液体

检测结果

检测结果项目

序号
检测项目

（样品序号 001）
单位 检测依据

汞 Hg N.D.（<10） μg/kg

镉 Cd N.D.（<10） μg/kg1

砷 As N.D.（<100） μg/kg

实验室内部方法（ICP-MS）

铝 Al <1 mg/kg

铬 Cr <1 mg/kg

铜 Cu <1 mg/kg

铁 Fe <1 mg/kg

锰 Mn <1 mg/kg

镍 Ni <1 mg/kg

铅 Pb <1 mg/kg

2

锌 Zn <1 mg/kg

ASTM D5185-18

***报告结束***

—— 声明——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”或编制人、批准人未全部签字，一律无效。 

2. 本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。 

3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。

4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。未加盖 CMA 标志的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。 

6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。

7. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。


